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OBRA: REFORMA E RECUPERAGAO DE PISCINA ENTERRADA - IEG
DATA: Abril/2011.

LOCALIZACAO : Av. Anhanguera - Goidnia/GO.
ESPECIFICACAO TECNICA: Impercia Atacadista LTDA.
EXECUGAO: - ALDEIA ENGENHARIA LTDA.

Situacao: Impermeabilizagdao de piscina enterrada.
Introducao

O IEG (Instituto de Educacao de Goids) possui trés piscinas semi-olimpicas
enterradas, das quais uma apresentava vazamento. O sistema adotado em
1994, ano da construcao, foi impermeabilizagdo com manta asfaltica. Com o
passar dos anos, a pressao hidrostatica negativa aliada a trincas nas
paredes de concreto vieram a romper o sistema de impermeabilizagao,

causando assim o vazamento de agua.

A solugdo proposta foi a impermeabilizacdo com argamassa impermeavel
(NBR 12190 ABNT) e revestimento polimérico para sistemas fixos, abaixo
do nivel do solo de acordo com a ES-013 (Piscinas enterradas ou semi-

enterradas de concreto ou alvenaria estrutural).

Loja 1: (62) 4008-4500 Loja 2: (62) 3945-0013 Loja 3: (62) 3313-8003 Loja 4: (63) 3217-1214



®

P s

> (Quem

S Constrg; .
’m GR c'@f’ Config i, CAS E.
Especialidades Quimicas para Construgéo g

www.impercia.com.br

1) Concretagem:

Foi usado fibras de polipropileno (600g/m3 de concreto) com o intuito de
reduzir a incidéncia de fissuras de retracdo plastica juntamente com um
aditivo liquido polifuncional (Mset Poli 3) para concretos, com funcdes
plastificante e superplastificante. A quantidade de aditivo usado varia de
acordo com o volume e tipo de cimento. Nesse caso, como o cimento
utilizado foi o CP II, usamos 0,85% sobre o peso de cimento. Sabendo que
havia 350 Kg de cimento por metro cubico, a dosagem de aditivo foi de 2,8
litros para cada metro cubico de concreto. O objetivo foi alcancado com
incremento da homogeneidade do trago com melhor dispersao dos graos de

cimento e distribuicao dos agregados, reduzindo a segregacao e exudagao.
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Os profissionais do Laboratério Carlos Campos estiveram para o controle

tecnoldgico do concreto. Na chegada do concreto o abatimento era de 7 cm,

chegando aos 13 cm com a adigao do superplastificante Mset Poli 3.

2) Chapisco:

O chapisco foi feito nas paredes internas da piscina usando-se um rolo de
textura grosso, e adesivo a base resina acrilica (Mset Acrilico) diluido na
proporcao de 1:2 (adesivo:agua) em volume. O traco usado foi de 2:1
(cimento:areia) e foram dadas duas demaos cruzadas e alternadas. Foi

realizada a cura Umida durante 24 horas até a execucgdo do reboco.
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Tratamento de trincas no concreto

Foi escariado 5 cm de cada lado das trincas huma profundidade de 2 cm
afim de aumentar a area de ancoragem do reparo a ser feito. Usou-se
adesivo epdxi de consisténcia fluida (Mset Ep Adesivo), bi-componente
como primer para lancamento da argamassa de reparo Trafix S88, isenta de
retracdo, de consisténcia tixotrdopica e preparada apenas com adicao de

2,5L de agua para o saco de 25 Kg sob agitacdo mecanica. A argamassa foi

langada com as maos usando-se uma luva de borracha.
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Reboco Impermeavel

No reboco foi usado 2L de aditivo hidrofugante a base de silicatos (Mset 1)
adicionados na agua de amassamento e 200g de polymassa antitrinca afim
de aumentar a resisténcia da argamassa, melhorar a trabalhabilidade e

evitar trincas de retragao.
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3) Regularizagcao do contra piso

Foi usado como ponte de aderéncia entre o contra piso e a
regularizacdo o Mset Fix C, um produto em pé de base cimenticia que é
preparado adicionando-se 4,6L de agua para cada saco de 20 Kg.
Apds o substrato ter sido limpo e saturado com agua 2 horas antes
do procedimento, a mistura foi aplicada com auxilio de vassoura de pélo e a
argamassa impermeavel foi langcada imediatamente com o Mset Fix C ainda

fresco.
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4) Colocacao das tubulacoes

Os canos de entrada e saida de agua foram chumbados com Trafix S88 e
Mset Ep Adesivo como primer de aderéncia. Ainda foi feita uma calafetacao
entre o tubo PVC e a regularizagdao com Mset Ep Tix a fim de evitar o

aparecimento de uma fissura entre os dois tipos de materiais diferentes.
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5) Execugdao de meia cana

A meia cana foi feita de forma embutida usando primer de aderéncia Mset

Ep Adesivo e Argamassa de Reparo Trafix S88.

6) Aplicagcdao do impermeabilizante moldado in locco

Apds a superficie ser saturada com agua limpa, foi feita a preparacdo do
Mset Top (Cimento polimérico bi-componente) em um recipiente limpo
colocando-se primeiramente o solvente (polimero acrilico) e sob o0 mesmo o
soluto (cimento portland modificado com acrilicos e aditivos). A solucdo foi
misturada até a obtencdo de uma argamassa tixotrépica que foi aplicada em demaos
cruzadas e alternadas sempre molhando previamente com agua entre as demaos até
0 consumo total de 3,0 Kg/mz2.
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ApoOs a conclusdao da impermeabilizacao foi feito o revestimento e a

piscina foi cheia de agua.
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Observacgoes: Imagens registradas no canteiro de obras durante a
execucao dos procedimentos descritos.
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